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BE LOS M1SERA1/ES DE PLOMO I' PLATA
DE L A S  MINAS

S a l i t r e  los diferentes minerales de Almagrera que Mr. 
Hursthal de Remschaid me ha enviado para hacer :-u 
análisis y  ensayo , se distinguen fácilmente diferentes 
especies y  clases. Yo he ensayado seperadainenle cada 
una de ellas, y  á fin de que pueda saberse cuales son las 
clases de minéralas ecsaminadas, acompaño con esta r e 
lación una coleccioncita de lodos los ensayados.

, NUMERO PRIMEE O.

Galena ó S u l fu ro  d e p lom o de g rand es  hojas.

Esta galena presenta hojas grandes en el interior ;  en 
la superficie se observan capas delgadas concboides de 
un mineral oscuro azulado sin bril lo. Este mineral está 
compuesto de Sulfato de plomo y  de Sulfuro de plomo. 
Esta galena contiene , según el resultado obtenido de 
ensayo por la v iaseca ,  de 79 a 80 por ciento de piorno. 
Su riqueza en plata por quintal de Leipzig (equivale á 
10(3 ^ libras castellanas , nota del t raductor . )  es de 35 

loths 17 onzas.
El piorno obtenido contiene cierta cantidad de Ant i

monio; a causa de esto producirá una cantidad notable 
de escorias al copelar el piorno obtenido de la fundición 
en grande de esta galena. Gomo este plomo no contiene
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ningún vestigio de cobre debo ser ecselente para la fa
bricación de ulbayalde.

NUMERO s e g u n d o

Galena d e  ho ja s  p eq u eña s .

Es imposible ver por su esterior oíros minerales mez
clólos y parece que esta galena es enteramente pura; 
mas corno el plomo que de ella se estrae contiene una 
cantidad notable de antimonio,  se sigue de aqui que está 
murciada con un mineral antimonial.

Esta galena dá por el ensayo por la via seca /5 libras 
de plomo por quinta l ,  y de plata 31 loths^ ce ica de 
16 onzas.

NUMERO TERCERO.

M inera l a t igrado .

Este mineral parece ser una mezcla de sulfuro de pía* 
l a ,  galena , carbonato fie cal y  suíiato de barita.

Aunque no contiene muchas partes metálicas es m uy  
rica en plata.

El quintal de este mineral  contiene 14 £ á 14 £- loths 
ó 7 i  on'z.ts de plata,  y  al mismo tiempo 25 l ibras de 
plomo. Este mineral  podría enriquecerse mucho por la 
separación mecánica,  pero esta podría ocasionar grandes 
pérdidas eu la plata.

NUMERO C U A R T O .

Mineral o s c u r o .

Tiene un ócsido de hierro hidratado.
Este mineral  es de un color m oreno , muy pesado,

sin bri l lo y terroso. '
Por medio del lente se distingue con f a c i l i d a d ^  a l 

gunos puntos cristales de uu bri l lo diamantino. &1 ana-



lisis químico por la via húmeda me ha mostrado que 
este mineral está compuesto principalmente clel sulfato 
del plomo mezclado con ócsido de hierro hidratado.

Diclio mineral  cont iene '28 libras de plomo, y  en este 
se encuentra también antimonio , pero no mucho. Yo 
he hecho esta observación muy interesante, que la plata 
en este m in e r a l , como en algunos otros de Almagrera) 
se encuentra en estado de c l o r u r o  d e plata.

El contenido medio de este mineral  es de 14 loths ,  ó 
7 onzas de plata por quintal .

NUMERO QUINTO.

O csido r o jo  d e  H ierro Ó F ero l i g i s to  c om pa c to .

El análisis químico ha mostrado que este mineral está 
compuesto principalmente de ócsido de hierro rojo 
mezclado con sulfato de plomo y  cloruro de plata. El 
quintal de este mineral rinde 13 libras de plomo y  7 ^ 
loths ó 3 $• onzas de plata.

NUMERO SESTO.

M ezcla d e  su l fa to  de p lom o y  ó c s id o  de h ie r ro .

■ Entre los minerales terrosos que se me han enviado 
hay un gran número que son de un moreno mas ó me
nos oscuro , de un gran peso específico , de una quebra
dura conchoide , sin bril lo y  de fácil trituración. El 
análisis químico ha mostrado que estos minerales están 
compuestos en su mayor parte de sulfato de plomo y  
ócsido de hierro. En estos minerales,  que todos ellos 
contienen una cantidad bastante notable de plata, se en
cuentra esle metal en estado de cloruro de plata, como 
el mineral del Perú , de la mina de Sta. Rosa y  de M é- 
j iüo , Guaiíái’ulo , Veta -grande ,  de S. C lem ente ,  de 
Puchuca etc.

El producto de este mineral mezclado es de 30 libras 
de plouio y  II loths 5 £ onza de plata por quintal.



NUMERO SEPTIMO.

Mineral amarillo com pa c to .

Este mineral está compuesto de sulfato de plomo y  
de ochido de hierro.

Hay muchos ejemplares de este mineral  en la colec
ción enviada, y  contiene por quintal 30 libras desplomo 
y  24 loths 12 onzas plata.

NUMERO OCTAVO.

Mineral amarilloj c om pa c to  sin brillo de un  g ran  p e s o  
e sp e c í f i co .

Se compone también de sulfato de plomo,  ócsido de 
hierro y  cloruro de plata. Contiene 40 libras de plomo 
por quintal y  13 | loths 6 f  onzas de plata.

NUMERONOVENO.

S u l fu r o  de plumo p u lv e r u b en to .

Mezclado con ócsido de hierro. Contiene por quintal 
10 libras de plomo y  7 £ loths 3 % onzas de plata.

NUMERO DECIMO.

Mezcla g en e ra l  de todo s  los 
minera les.

%
Para apreciar el producto medio de todos los mine

rales de Almagrera tomé pequeños pedazos de todas las 
muestras,.pulverizó la mezcla é hice con ella diferentes 
ensayos , obteniendo por resultado que el rendimiento 
de rodos los minerales es de 44 libras de plomo , y  20 
loths, ó IÜ onzas de plata por quintal de Leipzig.



Nota sob re  las s a n sa s  t iqu e a compañan a los m inera les  de p lom o de A lmagrera.

He encontrado que las gangas se componen princi
palmente de sulfato de bar i ta ,  carbonato de ca l ,  ócsido 
de hierro y  algunas veces un poco de alúmina.

Es muy notable que todos los minerales no contienen 
mas que unos vestigios de silice.

Conclusión g en era l .

1.° Los minerales de Almagrera son pr incipalmen
te el sulfuro de plomo, galena ,, y sulfato de plomo fer
ruginoso.

2 .u La plata se encuentra en los minerales terrosos 
en estado de cloruro de plata.

3.° La mayor parte de los minerales no contienen 
mas que un vestigio de cobre.

4.° l o d o s  los minerales analizados y  ensayados son 
m uy  ricos en plata ,  y  como el rendimiento medio de 
todos los minerales argentíferos beneficiados en Saloma 
es procsimamente de 5 loths 2 £ onzas, y  los producios 
medios de los minerales de Almagrera son 20 lolhs 10 
onzas, se sigue de aqui quedos minerales de Almagrera 
son 4 veces mas ricos que los minerales de plata de Sajorna.

>j . Lo mmei alet> de Almagrera no contienen yesít- 
gios de las pintas de hierro ó de cobre y  asi no he podi
do observar en ellas sulfuro de Zinc.

6.° Casi todos los minerales contienen cantidades 
bastante considerables de ócsido de hierro.

7. Si toda la cantidad de los minerales de piorno 
de las minas de Almagrera es análoga á los minerales 
ensayados por mí,  pienso que no será necesaria una se
paración mecánica de ellos. También seria m uy  difícil 
Fa separación del sulfato de ba r i ta ,  porque tiene casi él 
mismo peso específico que el sulfato de plomo. Al mis
mo tiempo temo que la separación mecánica,  por ejem.-



pío con tablas de sacudimiento , ocasionará grandes pér
didas de plomo y  plata.

C onsid era c ion es  s ob r e  e l  modo mas c o n v en i en t e  
y  e c o n óm i c o  p a ra  e l  b en efi c io  de lo s  m inera les  

d e  A lmagrera en  grand e .
:i Los minerales de plomo se tratan de ordinario en 

España y principalmente en las inmediaciones de A l 
mería y  de Adra y  en la sierra de Gador en hornos de 
reverbero y  las horruras en hornos de manga ó castella
nos, también en hornos á la inglesa, como en S. Andrés 
(de Adra) Alquer ia etc.

Este método no es practicable para los minerales de 
A lm ag re ra , porque estos contienen por la mayor parle 
demasiado ócsido de hierro y  sulfato de barita. Cuando 
se quisiera adoptar el procedimiento que se practica en 
Almería  y  en Adra se sufrirían grandes pérdidas de pío» 
mo y  principalmente de plata,  á causa de la gran rique
za que en este metal  contienen los minerales. Las hor* 
ruras retendrían mucha plata y  seria muy diíicil es
traérsela por el tratamiento de ellas eu los hornos de 
pava. Se obtendrían nuevas horruras y  escorias por este 
procedimiento que también l levarían una gran cantidad 
de plata. Por estas razones aconsejo que se adopte en 
Almagrera el procedimiento de fundir los minerales en 
Altos h o rn o s  ú  h o rn o s  de manga g r a n d e s  y  a ’tos de un os  
1(3 p ¡ e s  d e e l e v a c ió n  ;'24S pies de Sajorna 100 varas cas
te l lanas . ) Mas para ejecutar el procedimiento que pro» 
prongo se necesitará para precipitar el plomo ó sulfuro 
ó sulfato de plomo.

1. Sea por las p ir i ta s  d e h ie r r o .
2. Sea por h ie r ro  m etá lico .
Si se pudiese encontrar venas ó gangas de pirita da 

hierro en las cercanías de Almagrera entonces no se 
presentarían dificultades para el tratamiento de los mi
nerales mas razonable-. En es!e caso se podría sensi- 
l lamente adoptar el método de beneficiar los minerales 
.plomíferos, argentíferos que se egecuta en Sajonia.



Si no hay piritas de hierro cerca de Almagrera , la 
estraccion del plomo de los minerales de este paraje 
debe operarse por medio d e l  h ie rro .  Aunque los mine
rales de Almagrera contengan, como lo hemos vislo, 
mucho ócsido de hierro, será indudablemente necesario 
añadir á la mezcla de los minerales cierta cantidad de  
h ie r ro  m etá lico  ó de mineral  de hierro. Ahora es la 
cuestión:

1.a Si se puede proporcionar con equidad hierro 
colado de Inglaterra en pedazos?

2 .a Si hay cerca de Almagrera altos hornos para el 
tratamiento de los minerales de hierro?
. 3 . a Si se puede proporcionar hierro colado barato 
de Navarra , Vizcaya ó Málaga? Todas las dificultades 
desaparecerían s ise  pudiese comprar el quintal custella,-. 
no de hierro colado de 20 á 25 reales.

4 . a Si hay cerca de Almagrera fraguas? Las esco
rias de las fraguas reemplazarían con mucha ventaja el 
hierro colado ; el beneficio de los minerales seria .mu* 
cho mas barato. Resulta ele esto que se necesitará en 
todo caso : sea h ie r r o  co lado  ó e s c o r ia s  de fragua..

b e  podría quizás proporcionar barato hierro maguéti* 
CO de Ital ia,  de la isla de Elba ?

í l e aq u i  una pregunta á la cual deseó se me responda.
Si se adopta el procedimiento de Sajonia para el t ra

tamiento de los minerales de Almagrera ,  todos los tra
bajos marcharan con la hu l la ,  (carbón de piedra) ó el 
Co que , y no se tendrá necesidad de otras especies de 
combustibles tan escasos en España.

Mas este procedimiento ecsige grandes fuelles y  si no 
puede disponerse de aguasó arroyos ,  será indispensable 
una pequeña máquina de vapor para el movimiento de 
las pavas.

100 quintales de los minerales de plomo mezclados 
ecsigirán unos i 10 quintales de coque de Inglaterra en 
Ja fusión. De 100 marcos de plata en el lecho de fusión 
se encontrarán unos 85 en el plomo fundido que debe 
copelarse.
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Tabla dc¡ contenido de los m inerales de plomo arqcntifero  
<le las minas de A lm agrera en p la lay  plomo.

Un quintal de Leipzig'=  ISO li !)ras= 108 ,3  libras castellanas
contiene

MincraÜV.0 \ .  2. 5. 4. 5 . G. 7. 8  9. Í10. 
Piala..... 5 3 %  5 1 %  i 4 ‘/2 1 4  7 1/,, i 1 2 4  i7 ,l (n 7 */' 2 0  ( l ) 
Plomo.... ÍJO 75  2 a  2 3  15  5 0  5 0  4 0 '  1 0  4 4  (aj

I' el izmente no hay una gran diferencia entre el peso 
de España y  el de Sejonia. El quintal español vale 46 
quilogramos , 10 granos ,  y  se divide en 4 arrobas. V a 
liendo el quintal 100 libras castellanas, resulta que esta 
l ibra representa 0, quilogramos 4,60 I de Francia.

La libra española 9,592 As de Olanda.
La libra .de Leipzig 9,728 idem idem.
100 libras españolas— 46 quilogramos =  98,6 libras 

de Leipzig.
La libra de Le ipz ig=2 marcos=32 loths.
10.0 marcos castel lanos«= 98,53 marcos de Colonia ó 

de Sajonia.
2 loths de Sajonia =  1 onza de España con corta dife

rencia—8 ochavas.
Freiberg en Sajonia a 18 de Marzo de 1842.
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( ’ ) Lol l i s  media onza.
( a ) L i bras  de Le ip zi g  de dos marcos.
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-yí̂ ' '̂ ¡ís x'

í '  ̂ K ^ r,

-7-5^







TKVl!SH3AI"r; }
3 i onz.\^y



*






